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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES CHERAK EL HAMAM

Situation géographique

Le site de Cherak EI Hamam se trouve a environ 43km au nord - ouest du vila-
ge Bir El Hafey et figure sur la carte topographique 1/50 000 n°® 93 au point des coor-
données UTM (500982E ; 3877693 N). On y accede par la route MC125, puis par
la route GP 3 et enfin par une route goudronnée qui méne directement au site.

Description du gisement :

Au niveau du Cherak EI Hamam affleure la formation Saouaf d'age Serravalien — Tortonien. Il s'agit
d’'une formation argilo-silteuse ou les sables sont le plus souvent fins @ moyens avec intercalations
de niveaux d'argiles silteuses. Ces argiles vertes sont généralement recouvertes par les alluvions
laissant apparaitre quelques affleurements au niveau des oueds.

Réserves géologiques :
Les argiles de Cherak EI Hamam s'étendent sur 1km de large et 7km

de long suivant la direction NE - SW avec une épaisseur de 3 a 5m.
Le site offre par conséquent des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :
Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont trés riche en silice, en alumine
et a moindre degré en oxyde de fer et en carbonate.

PF %

CaO % $i02% Fe203% AlI203% Na20% K209% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX  montrent
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure a 2 pm est |

Kaolinite % Hlite % Interstratifiés %

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
» Produits rouges '
+ Céramique
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES D’'OULED MABROUK

Situation géographique
Le site d'argiles d’Ouled Mabrouk (Kodiet Ed Dedjalia) est situé a 15km au nord — est du Jebel Bou
El Haneche. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 d’Ain Ksiba au point de coordonnées

UTM (478797 E ; 3954265 N). L'accés se fait par la GP 17 puis par la route N° 624 passant par
Bou El Haneche et enfin par une piste carrossable qui mene a l'essentiel de [affleurement.

Description du gisement :

Dans la région d'Ouled Mabrouk affleure une série marneuse continue, gris sombre,
parfois gris bleu et renfermant des rares intercalations des calcaires argileux. Vers le
sommet, ces rares niveaux de calcaires deviennent un peu jaunatres (formation d’Oued
Hammam). Ces marnes affleurent au niveau d'oued Smara, ils sont recouvertes par
des alluvions par endroits. La puissance de cette série marneuse est de 100m environ.

Réserves géologiques :

Compte tenu des affleurements que font ces argiles, les
réserves géologiques équivalentes sont tres importantes.
Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont carbonatées, riche en silice, en
alumine et a moindre degré en oxyde de fer.

JE GENERALE D'OULED MABROUK

BISCUITS DE FAIENCE

PF% CaO% $i02% Fe203% AI203% Na20% K209% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX montrent que la
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure a 2 um est la suivante
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BISCUITS DE FAIENCE

Kaolinite % Hlite % Interstratifiés %

Domaines d’utilisation :

DETAIL
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique
TEL: 00 216 71 796 527 366-FAX : 00 216 71 794 016
OFFICE NATIONAL DES MINES onm@onm.nat.tn - www.onm.nat.tn 24, RUE 8601- LA CHARGUIA, ZI,-1080 TUNIS CEDEX



ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE HENCHIR BOU DJEDRA

RALE DE HENCHIR BOU DJEDRA

Situation géographique

Le site de Henchir Bou Djedra est situé a 29 km au sud ouest de la ville de Sbeitla, au nord du
Jebel Rheradok. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Sbeitla au point de coordonnées
UTM (504493 E; 3894191 N).On y accéde par la route GP 13 a partir de Sbeitla puis par une
route qui permet d’atteindre l'essentiel des affleurements situé a proximité de Bou Guitoun.

Description du gisement :
Au nord du Jebel Rheradok et plus particulierement @ Henchir Bou Djedra affleure une formation
essentiellement argilo - sableuses connue sous le nom d'Oued Hammam. Au niveau du site celle-ci est
représenté de pardesargiles vertesfeuilletées avecdes passées sableuses (formation Oued Hammam).

Réserves géologiques : BRIQUES

Les argiles de Bou Djedra s’étendent sur 1 km de large et 5 km de long suivant la direction
NE - SW avec une épaisseur de 15 a 20m. Le site offre des réserves géologiques trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont trés riche en silice, en alumine
et a moindre degré en oxyde de fer et en carbonate.

CaO % $i02% Fe203% AI203% Na20% K209% 503 %

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses minéralogigues aux RX  montrent que

composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure a 2 pm est la ,
BISCUITS DE FAIENCE

Kaolinite % Hlite % Interstratifiés %

DETAIL

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE HENCHIR DEHEB

Situation géographique
Le site dargile de Henchir Deheb est situé a 7km a [louest de la ville de

Kasserine a proximit¢é de GP 17. Ce site figure sur  la carte topographique a
1/50 000 du Kasserine au point des coordonnées UTM (478660 E ; 3891855 N).

Description du gisement :

L'’Aquitanien affleure dans la région de Henchir Deheb a lest de Koudiet Er Rmal
(flanc sud - est du Jebel Chaambi). Le site montre en surface des argiles gypseuses
vertes a brunes. L'épaisseur de cette série a dominance argileuse est de plus de 70m.

Réserves géologiques :

Les argiles de Henchir Dehab s’étendent sur 1,5 km de large et 7 km de long suivant la direction
E — W avec une épaisseur de 70 m environ. Le site offre des réserves géologiques importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont riche en silice, en alumine et a
moindre degré en oxyde de fer.

PF% CaO% $i02% Fe203% AI203% Na20% K209% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX montrent que la
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure a 2 pm est la suivante :

Kaolinite % Hlite % Interstratifiés %

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique

BISCUITS DE FAIENCE

T
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE HENCHIR ED DRABLIA

Situation géographique
Au niveau de Henchir Ed Drablia affleurent les argiles du Cénomanien. Ce site est situé a 14kma 'ouest
du village de Rohia et Ragoubet Ed Dalaa. Il figure a I'extrémité SE de la carte topographique a 1/50 000
d’AinKsibaaupointdescoordonnée UTM (494408 E ;3944597 N). L'accés ausitesefaitprincipalement par
MC85(Rohia-Thala) puisparuneroutepartantd’AinEIMsafine permettantd’atteindreRagoubetEd Dalaa.

RALE DE HENCHIR ED DRABLIA

Description du gisement :

Le Cénomanien affleure dans la région de Rhoualguia au coeur dune structure
anticlinale située a l'ouest de Rohia. Cette structure montre en surface des marnes
grises foncées a brunes, renfermant des intercalations décimétriques de calcaires
argileux. L'épaisseur visible de ce paquet a dominante mameuse est de plus de 200m.

BISCUITS DE FAIENCE
Réserves géologiques :

Compte tenu des affleurements de ces argiles, les réserves géologiques sont trés importantes.

Caractérisation chimique :
Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont carbonatées,peu riche en silice,
en alumine et a moindre degré en oxyde de fer.

PF % CaO % $i02% Fe203% AI203% Na20% K20% 503 %

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses minéralogiques aux RX  montrent que
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure @ 2 um est la sui

la

BRIQUES

Kaolinite % llite %

DETAIL

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
« Céramique
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ARGILES

OFFICE NATIONAL DES MINES

LES ARGILES DE HENCHIR GLOUB ET TINE

Situation géographique

Le site d'argile de Garet El Ounk se trouve au niveau de Henchir Gloub Et Tin & 8 km
au nord - est de la ville de Sbeitla. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Sbeitla au point
de coordonnées UTM (517975 E;3901183 N). L'acces au site se fait principalement par le GP 13.

Description du gisement :

Au niveau de Garet EI Ounk affleurent une épaisse série argileuse formée par des argiles vertes,
avec quelques passages de bancs de gres tendre centimétrique a décimétrique (formation Saouaf).

Réserves géologiques :
Compte tenu des affleurements de ces argiles, les réserves géologiques sont trés importantes.

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont trés riche en silice, en alumine
et @ moindre degré en oxyde de fer.

PF %

CaO %

$i02% Fe203% AI203% Na20% K209% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX  montrent que la
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure @ 2 um est la suivante :

Interstratifiés %

Kaolinite % |

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique

:NERALE DE HENCHIR GLOUB ET TINE

BRIQUES

BISCUITS DE FAIENCE

DETAIL
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ARGILES OFFICE NATIONAL DES MINES

ES ARGILES DE HENCHIR GLOUB ET TINE OUES$ RALE DE HENCHIR GLOUB ET TINE OUEST

Situation géographique
Le site d'argile de Draa Et Tsaleb est situé au niveau de Henchir Gloub Et Tine ouest, il est localisé

a8kmau nord - est de laville de Sbeitla. Il figure sur la carte topographique a 1/50 000 de Sbeitla
aupointde coordonnéesUTM (518121E;3900745N).accés au site sefait principalement par le GP13.

Description du gisement :

La formation Saouaf affleure largement au nord-est du Jebel Boukhil, au niveau de Draa Et Tsaleb,
elle est représentée essentiellement par une épaisse série argileuse pouvant
atteindre une épaisseur de 50 a 70 m, constituée par des argiles  bariolées
parfois & huitres et des rares intercalations sableuses a  gréseuses.

Réserves géologiques :
Compte tenu des affleurements de ces argiles, les réserves géologiques sont trés importantes.

BRIQUES

Caractérisation chimique :

Les résultats des analyses chimiques montrent que ces argiles sont trés riche en silice, en alumine
et a moindre degré en oxyde de fer.

PF% CaO% $i02% Fe203% AI203% Na20% K20% $03%

Caractérisation minéralogique :

Les résultats des analyses  minéralogiques aux RX montrent que la
composition minéralogique de la fraction argileuse inférieure @ 2 um est la suivante :

Kaolinite % llite % Interstratifiés % BISCUITS DE FAIENCE

Domaines d’utilisation :
L'utilisation de ces argiles est sollicitée dans la fabrication de :
* Produits rouges
+ Céramique
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